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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 14 /Question nº: 14

Título: /Title: Densidade básica.
      Por: / By: Eduardo Pécora
E-mail:  eduardo.pecora@centor.ulaval.ca
Questão: /Question:

Sou aluno de doutorado na Universidade Laval em 
Quebec, Canadá. Atualmente, estou escrevendo um artigo sobre transporte de madeira de modo que a densidade dos cavacos dentro do digestor seja homogênea. Na minha busca por referências acabei encontrando o seguinte artigo:

 FOELKEL, C.E.B.; MORA, E.; MENOCHELLI, S. Densidade básica: sua 
verdadeira utilidade como índice de qualidade da madeira de eucalipto 
para produção de celulose.  O papel, v.53, n.5, p.35-40, 1992.
Gostaria de saber se o senhor poderia me enviar uma copia do mesmo, 
para que eu possa lê-lo.

Meu endereço postal é:


Faculté des sciences de l’administration Pavillon Palasis-Prince, Bureau 2666
 Université Laval Québec (Québec)  G1K 7P4, CANADA

Muito Obrigado

Atenciosamente,
Eduardo Pécora

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Eduardo, estarei lhe enviando em breve cópia do artigo pelo correio. Esse artigo foi apresentado no Sexto Congresso Florestal Brasileiro em 1990, na cidade de Campos do Jordão, SP. Foi depois republicado em 1992 na revista O Papel. Sua principal mensagem é a seguinte: densidades iguais em espécies de eucaliptos diferentes em geral significam coisas diferentes. Por exemplo, a madeira de E.tereticornis com densidade 0,5 g/cm3 tem comportamento diferente em relação à madeira de E.saligna com a mesma densidade na fabricação da celulose e nos seus usos para papel. As comparações foram feitas para diversas propriedades da celulose e papel e envolvendo diversas espécies de Eucalyptus. Isso veio ajudar a melhorar as comparações entre espécies e entre clones que vinham sendo feitas erroneamente, unicamente com base na densidade básica da madeira.

Espero que ele lhe seja útil.

Caso tenha mais alguma questão, volte a usar nossa seção de perguntas e respostas.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários: / Other Comments:

Por: / By:  Eduardo Pécora 
E-mail:  eduardo.pecora@centor.ulaval.ca
Caro professor Foelkel,

Recebi o artigo esta semana, muito obrigado pela sua colaboração e rapidez.

Um grande Abraço

Eduardo

___________________________________________________
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