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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 5 /Question nº:  5

Título: /Title: Densidade da madeira do eucalipto.
      Por: / By: Adriana Vilela
E-mail:  adn@rima.com.br
Questão:  /Question:

Qual a densidade da madeira de eucalipto?

___________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Adriana, a forma mais usual de se medir a densidade da madeira dos eucaliptos é através da densidade básica, que é a relação entre a massa seca de madeira (seca em estufa) pelo volume saturado da mesma (volume úmido).

Há bastante variação entre as diferentes espécies de eucaliptos nesse particular. Há espécies de baixa densidade básica, entre 0,35 a 0,45 g/cm3, como Eucalyptus grandis e Eucalyptus deglupta. Há espécies de média densidade, entre 0,45 até 0,60 g/cm3. Dentre essas estão as mais conhecidas: E.urophylla, híbrido E.urograndis, E.saligna, E.dunnii, E.robusta, E.camaldulensis, E. pellita, etc. Há também espécies de madeira densa, mais recomendados como biomassa ou para fabricação de carvão vegetal, com densidades entre 0,65 até 0,80 g/cm3. Destacam entre nós Corymbia citriodora (ex-Eucalyptus citriodora)e E.paniculata.

Um abraço

Celso Foelkel

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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