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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 36  /Question nº: 36 

Título: /Title: Acácias marfim e mogno.

      Por: / By: Victor Antoniazzi
E-mail:  c.antoniazzi@uol.com.br
Questão:  /Question:

Gostaria de obter informações sobre dois tipos de acácia: acácia-marfim e acácia-mogno a fim de apresentar trabalho na Feira de Ciências de minha escola. Certo de sua colaboração OBRIGADO! VICTOR

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Vitor, existem dezenas de espécies de acácias, desde ervas, arbustos e árvores. O gênero botânico desses vegetais é também denominado Acácia. A madeira de acácia está inclusive citada na bíblia, ou seja, é conhecida há milênios. No nosso país a madeira de acácia é quase toda da espécie Acacia mearnsii ou acácia negra, muito comum no Rio Grande do Sul. Seus principais usos são para carvão, celulose, papel e usos gerais para fins moveleiros. O pau-marfim ou guatambu, que é uma Rutácea, nome da espécie é Balfourodendron riedelianum, é muito comum nas regiões das bacias dos rios Paraná e Uruguai. Sua madeira é bastante clara e maravilhosa para móveis, esquadrias, portas, pisos, etc. Há outras espécies também chamadas de pau-marfim, pois as madeiras se aproximam em cor e aparência (Agonendra brasiliensis e Metrodorea stipularis, a primeira uma Opiliácea e a segunda também uma Rutácea). O mogno é uma espécie que dá uma madeira igualmente maravilhosa, de cor avermelhada, e sua denominação botânica é Switenia macrophylla, sendo uma Meliacea, especialmente encontrada em toda a Amazônia brasileira. 
O que costuma acontecer, frente ao sucesso das madeiras do mogno e do pau-marfim, com cores que agradam muito ao consumidor de móveis, esquadrias, portas, pisos, etc, é que outras madeiras são pintadas da cor do pau-marfim e do mogno. As empresas moveleiras chamam então essas madeiras de Pinus padrão mogno, Pinus padrão marfim, acácia padrão mogno e acácia padrão marfim. Acabam-se então simplificando para acácia mogno e acácia marfim, por exemplo. Basta você entrar em páginas da internet de fabricantes de móveis que você verá isso. Tente por exemplo a página www.prolarmoveis.com.br que tem em sua linha de produtos camas em madeira de acácia marfim e acácia mogno, mas são padrão mogno e padrão marfim. Desconheço se existe outra explicação para esses nomes acácia marfim e acácia mogno, para mim são denominações comerciais de produtos feitos com madeira de acácia, possivelmente acácia negra, mas pintados nas tonalidades mogno e marfim.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:  

Por: / By:  
E-mail: 

___________________________________________________
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